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Rootsi värviga kata hööveldamata pinnad

HEA MÕTE

Mõned näited, kuidas maja nägusalt värvida

sein liistud aknaraamid, uksed
tumepunane roheline valge
tumepruun helepruun valge
helepruun hele- või  heleroheline
 tumeroheline 
telliskivipunane hallikassinine kollakasroheline
valkjashall sinakasroheline pruun
helesinakasroheline lillakas pruun
punakaskollane tumesinine tumepunane
helepruun heleroheline heleroosa
Allikas: A. Kallaste “Maalritöö õpperaamat” 1937

� Värvimine toimub ühe 
töökäiguga, mitmekordset 
värvimist pole tarvis. Töö 
edeneb kiiresti. 
� Kasutatakse höövelda-
mata pindade värvimiseks, 
siledale pinnale ei sobi.
� Värvimisel ei tohi jätta 
mingeid vahesid, sest pa-
randamise plekid jäävad 

hästi näha.
� Värv püsib kuni 10 aas-
tat, enne õlivärviga värvitud 
pinnal 2–3 aastat.
� Värvimine on kuni neli 
korda odavam kui õlivärviga 
(värv ise odavam ja pinnale 
kantakse vaid üks kiht).
� Värvida pilves ilmaga.

� Perekond Kurmi kodus Tartus on uute krohvipindade katmiseks kasutatud kohupiimavärve. Fotod: Andres Haabu

� Kohupiimavärvi saab ise edukalt kodus valmis segada.

� Valmis segatud värv ei tohi seista kauem kui 3–4 tundi. 


