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KOMMENTAAR

Enne, kui hakata vana 
tellisseina korrasta-
ma, tuleb selgeks teha, 

mispärast sein on hakanud 
lagunema.

Kahjustusi võivad põh-
justada vana tellisseina tem-
peratuurikõikumised ning 
soolad, aga ka hoolduse 
puudumine. 

Üldjuhul tuleks telliseid 
puhastada pesu ja harjami-
se ning pesuainetega surve-
pesu teel. Kastmist tuleks 
alustada altpoolt ning liiku-
da järjest ülespoole. Soolade 
eemaldamiseks kasutatakse 
savikompresse. 

Vuugid tuleb aga paran-
dada varem kasutatud segu-
ga sobiva seguga. Kindlasti 
ei tohiks kasutada liivaprit-
si, kõvasid segusid, kunst-
lakke ja -vaike. 

Remonditegija peami-
seks veaks tellisseina kor-
rastamisel ongi vale segu 
kasutamine: vana seina, kus 
kunagi on kasutatud lubja-
segu, hakatakse parandama 

� Tarmo-Andre Elvisto, 
Säästva Renoveerimise 
Infokeskuse juhataja  

kõva tsementseguga, kuigi 
lubjasegu tuleks kasutada 
ka remondi korral.

Sageli on lagunemine al-
guse saanud niiskusprob-
leemidest. Seetõttu tuleks 
jälgida, et räästad, vihma-
veetorud ja karniisid oleksid 
terved ega laseks veel seina-
le valguda. Juhtumid, kus 
katkisest vihmaveetorust 
voolav vesi otseteed seina 
uuristama pääseb, on kah-
juks liigagi sagedased.

Meie kliimas tuleb arves-
tada eriti suure vastupidavu-
sega, sest külmumis- ja su-
lamistsüklid on väga sage-
dased. Samas peab tellis-
sein olema ka korralikult 
vuugitud.

NUMBER

25
� millimeetrist tuulutusva-
het vajab keskmiselt enda 
taha väline tellisvooder.

HINNAD

Klinker silikaadist üle 
kahe korra kallim
� kr/tk
silikaattellis 4–10
savitellis 5–15
klinkertellis 10–20

� Silikaattellistest 
välis voodrile saab anda 
karusemat ilmet kivide 
klompimisega. Käes kipub 
kivi nurkade mahatäksimisel 
purunema.        


